[E) METROSERT

TOOTE KIRJELDUS

PROOVIKODA

Dokumendi nr BTLX-22/215 Kuupaev 29.09.2022

KULDSORMUS LOODUSLIKE TEEMANTIDEGA

Mass: 2,27 g
Metall: Standardproovile 585 vastav valge kullasulam koostisega Au/Ag/Cu/Ni/Zn.
Kivid:

Paiskivi: Looduslik Teemant

Mass: ~0,52 ct
Lihvi tap: Umar briljantlihv
Puhtus: "
Varvus: G
Mo&odud, mm: @510x33
Proportsioonid: HEA

Tahvli laius, %: 60

Paviljoni stigavus, %: | 45 Teemandi puhtuse skeem:

Krooni nurk,°: 31 . ,

e o Sisemised suletised on néidatud punase,
V66: Paks, lihvitud sisemised mustad suletised on toodud sinise vérviga.
pavi|joni tipu tahk. % - Vélised defektid ja ,naturals” on naidatud rohelise
. ' = varviga. Lisa-tahud on skeemil ndidatud musta
Symmetw- VAGA HEA varviga. Simbolid téhistavad ainult suletiste asukonhti,
Polish: HEA mitte nende reaalseid moodte. Loppviimistluse
pisidetailid ei ole skeemil &ra toodud.

Fluorestents: tugev

Asrmised kivid:
Umar Briljantlihviga Looduslikud Teemandid, koguses 42 tk ning kogumassiga~0,22 ct, nendest:

Kogus, tk | Méddud, mm | Uhe kivi mass,ct Kogumass, ct | Puhtus | Varvus
18 g1 0,006 ~0,108
16 21,0 0,005 ~0,08 Si G-H
8 20,9 0,004 ~0,032

Markus: Lihv, puhtus ja varvus on maaratud kivi ndhtava osa jargi.Kivi mass on maaratud arvutuslikult méétmiste alusel.

Margistus: Eesti Vabariigi Ghitatud proovi-kontrollmargis 585.
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